
合同编号： No:  

产品质量证明书

产品名称Description 规格Size（mm） 状态Temper
    制造工艺
Manufacturing 

process 
批号Lot number 执行标准Specification

   Y2 拉拔 JIS H 3250:2006

 

元素Elemen

化学成分Chemical Composition(%)

t Cu铜 Pb铅 Sn锡 Al铝 镉Cd Zn锌 Fe铁 Sb锑 P磷 杂 质 总 量

标准要求Test Spec. 0.001-0.01 ≤0.3 ≤0.0≤0.1 1 REM ≤0.3 ——

检测结果Test Resul

——

t 0.001 余量 —— ——

 

检测项目Test Iie

力学性能Mechanical Properties

m 抗拉强度Tensile Strength(Mpa) 硬度Hardness(HB)

标准要求Test Spec. ≥1≥420 2 ——

检测结果Test Result

检测项目Test Iie

其它要求Size.Variations.Appearance

m 尺寸公差Size.Variations(mm) 表面质量Appearance

检测结果Test Result OOK K

备注：我单位提供的产品，经过放射性水平监测，辐射剂量水平处于本底范围内，无放射性污染。

质检科公章： 检验员签名： 陈清杰

  注：  客户对该批产品质量异议请在该合格证书签发起十日内提出，逾期责任自负。
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   C6801
无铅环保铜棒

58.689 0.0027

深圳市佳源金属材料有限公司
江西佳鑫铜业有限公

0.0062

司

断后伸长率Elongation(%)mm

客户：
签发日期： 2026年1月7日

联益康

3.5


